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申申申申 请请请请 客客客客 户户户户: 
 
 

 
 
上海灿虎实业有限公司 

 
 
客客客客 户户户户 地地地地 址址址址: 
 
 

 
 
上海市华山路 1336号玉嘉大厦 16楼 E座 
 

 
 
测测测测 试试试试 周周周周 期期期期: 
 
 

 
 
2018.05.16～2018.05.22 
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1. 样品信息样品信息样品信息样品信息: 
 
 
 样品名称样品名称样品名称样品名称 : 
 

 
XAR 耐磨钢 

 样品编号样品编号样品编号样品编号 : SHM20180501683 

 收样日期收样日期收样日期收样日期 : 2018.05.16 

 样品描述样品描述样品描述样品描述 : 一块钢板 

 其他信息其他信息其他信息其他信息 : 产品规格：XAR450-10mm。 

 
样品照片样品照片样品照片样品照片: 
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2.  测试结测试结测试结测试结果果果果: 
 
2.1 化学成分分析化学成分分析化学成分分析化学成分分析：：：： 
测试测试测试测试方法方法方法方法：：：：OES 

元素 碳(C) 硅(Si) 锰(Mn) 磷(P) 硫(S) 铬(Cr) 镍(Ni) 钼(Mo) 硼(B) 

结果, % 0.18 0.34 1.03 0.011 0.004 0.32 0.042 0.012 0.0024 

 
2.2拉伸测试拉伸测试拉伸测试拉伸测试：：：： 
测试方法测试方法测试方法测试方法：：：：ISO 6892-1:2016 A224 

测试项目 
抗拉强度 (Rm) 

(N/mm2) 

屈服强度(Rp0.2) 

(N/mm2) 

断后伸长率 

(A), (%) 

结果 1380 1097 11.0 

 
2.3 硬度测试硬度测试硬度测试硬度测试：：：： 
测试方法测试方法测试方法测试方法：：：：ISO 6506-1:2014 

硬度标尺 测试位置 结果 

HBW10/3000 表面 435 432 434 

 
--- 结束 --- 


